
ZAŁĄCZNIK 6

ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ LABORATORYJNYCH

Warstwa Próba Barwa Wałeczki CaCO3 Wn Wp WL IP IL IC τTv Cu ρ IŻ kUSBSC kHazen kzm.grad. kst.grad. U M0 M0
50-100

M0
100-200 M

PN-

86/B02480

PN-EN ISO 

14688 1
[%] [%] [%] [%] [-] [-] [kPa] [kPa] [g/cm

3
] [%] [m/s] [m/s] [m/s] [m/s] [-] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]

III o2/2,0 Pd Ps 7,3% 4,38E-05 0,0001 2,37

III o4/1,0 Pd Ps 2,9% 7,27E-05 0,0003 1,74

III o1/1,0 Pd Ps 3,2% 5,47E-05 0,0003 1,79

III o5/4,0 Pd Pd 22,4% 1,28E-05 2,55

III o3/5,7 Pd Pd 16,6% 2,78E-05 2,63

IV o1/4,0 Ps Ps 16,3% 4,68E-05 0,0001 2,62

VIa o3/4.2 Gπ+π siCl szary 5/4 I 29,0% 22,2% 39,0% 16,8% 0,41 0,59 16

VIb o5/2,0 Gπz/I(+H) orCl brązowa 2/1 I 30,6% 29,7% 61,1% 31,4% 0,03 0,97 92,5

VIa o2/3,5 Gπz/I Cl szary 5/4 I 32,8% 18,6% 31,0% 0,46 0,54 28
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